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江苏佳饰家新材料集团股份有限公司

江苏省常州市武进区横林镇卫星村南孟路 26 号

样品描述 : UNISCE 耐蚀理化板
************

检测样品来源 : 客户送样 
样品接收日期 : 2023 年 10 月 10 日

检测周期 : 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 18 日

检测地点 : 中华人民共和国上海市浦东新区秀浦路 3999 弄

检测要求 检测结果

耐化学/耐污(SEFA 3 - 2020 科学设备及家具协会-实验室工作台面 条款 2.1) 符合

通标标准技术服务(上海)有限公司

授权代表签署

—————————————
郑巧东

授权签字人
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检测项目：

SEFA 3-2020 科学设备及家具协会-实验室工作台面

样品数量 : 1 件

测试结果 : 符合。测试细节请见下页

条款 测试项目 结果 备注

2.1 耐化学/耐污 符合 # 1

备注 : # 1- 细节见条款 2.1
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2.1 化学试剂测试:
评级标准： 0 级 – 无可见变化

1 级 – 细微可察觉的变化

2 级 – 清晰可识别的变化

3 级 – 明显的令人不适的变化

可接受级别： 实验室级别应不大于四个 3 级。

实际等级 3 数量 可接受等级 3 数量 结论

0 4 符合

测试编号 化学试剂 实际等级

1. 乙酸戊酯 0
2. 乙酸乙酯 0
3. 98%乙酸 0
4. 丙酮 0
5. 5%重铬酸 0
6. 丁醇 0
7. 乙醇 0
8. 甲醇 0
9. 28%氨水 0

10. 苯 0
11. 四氯化碳 0
12. 氯仿 0
13. 60%铬酸 0
14. 甲酚 0
15. 二氯乙酸 0
16. 二甲基甲酰胺 0
17. 二噁烷 0
18. 乙醚 0
19. 37%甲醛 0
20. 90%甲酸 0
21. 糖醛 0
22. 汽油 0
23. 37%盐酸 0
24. 48%氢氟酸 0
25. 30%过氧化氢 0
26. 碘酊 0
27. 甲乙酮 0
28. 二氯甲烷 0
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测试编号 化学试剂 实际等级

29. 氯苯 0
30. 萘 0
31. 20%硝酸 0
32. 30%硝酸 0
33. 70%硝酸 0
34. 90%苯酚 0
35. 85%磷酸 0
36. 饱和硝酸银 0
37. 10%氢氧化钠 0
38. 20%氢氧化钠 0
39. 40%氢氧化钠 0
40. 片状氢氧化钠 0
41. 饱和硫化钠 0
42. 33%硫酸 0
43. 77%硫酸 0
44. 96%硫酸 0
45. 77%硫酸和 70%硝酸, 等混 0
46. 甲苯 0
47. 三氯乙烯 0
48. 二甲苯 0
49. 饱和氯化锌 0

备注：

1. 首页分隔线以上数据和/或信息由申请方提供，本报告相关结果或结论仅针对这些数据和/或信息做

出，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。检

测结果仅适用于收到的样品。

2. 符合性声明基于简单接受选择的接受限做出符合/不符合的判定（𝑤 = 0，𝐴𝐿 = 𝑇𝐿）。

符合性声明为：

符合（接受）—在测量点上，测得值位于容许限内。

不符合（拒绝）—在测量点上，测得值位于容许限外。

3. 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。
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样品照片:

收到样品 测试前

测试后

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

***报告结束***
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